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	RUDARSKI INSTITUT d.d. TUZLA 
-Ispitne laboratorije-
	Izdanje:

2

	
	
	Datum:

2019-07-29



	IL-OB-720-23
	ZAPISNIK O ISPITIVANJU 

- Dubina prodiranja  vode pod pritiskom u beton -
	Broj radnog naloga: 

30-02-02-


	Izvršioci: 


	Šifra laboratorije:

30-02-02

	ODREĐIVANJE VODONEPROPUSNOSTI BETONA
(PREMA STANDARDU BAS EN 12390-8:2010) 

	OBLIK UZORKA: 

 FORMCHECKBOX 
          kocka
 FORMCHECKBOX 
          valjak

 FORMCHECKBOX 

prizma
	OZNAKA UZORAKA:


	
	STAROST UZORAKA*:



*Napomena: Uzorci za ispitivanje moraju biti stari najmanje 28 dana
Ispitivanje:

	
	Uzorak
	Vrijeme opterećenja (puštanje vode pod pritiskom)
	Vrijeme rasterećenja (zaustavljanje vode pod pritiskom)
	Pojava vode na neopterećenoj površini

	Ćelija 1
	
	
	
	

	Ćelija 2
	
	
	
	

	Ćelija 3
	
	
	
	

	Smjer nanošenja vodenog pritiska
	[image: image1.jpg]
	Okomito na smjer ugradnje betona
	
	Paralelno sa smjerom ugradnje betona


Izračunavanje rezultata

	
	Ćelija 1
	Ćelija 2
	Ćelija 3

	Dubina prodora vode (mm)
	
	
	


*Napomena: Dubina prodora vode mjeri se na uzorcima ukoliko nije bilo pojave ili curenja vode na površinama uzorka koje nisu izložene pritisku, odnosno ukoliko se nije prekinulo ispitivanje
Datum ispitivanja:   .................................

Ispitivanje izvršio:   ................................








         Zapisnik ovjerio:









……………………………………









                       (TRL)

	Izdao i ovjerio: PRK
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